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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยน้ี ไดศึกษาคุณสมบัติดานซินทิลเลชันของผลึกซินทิลเลเตอร BGO ขนาด 10 x 10 x 10 mm3โดยตอกับ

หลอดทวีคูณแสงเบอร R1306 ทําการวัดในชวงพลังงานรังสีแกมมาตั้งแต 356-1332 keV พบวาที่พลังงานรังสีแกมมา 662 
keV จากตนกําเนิดรังสี 137Cs ใหคาการแยกชัดพลังงานรอยละ 16.59 และผลึกซินทิลเลเตอร BGO แสดงความสัมพันธลดลง
แบบเอกโปเนนเชียลเม่ือพลังงานรังสีแกมมาเพิ่มขึ้น การศึกษายิลดแสงซินทิลเลชันพบวาผลึกซินทิลเลเตอร BGO มียิลดแสง
ซินทิลเลชัน 8504.88 โฟตอน/เมกกะอิเล็กตรอนโวลต(ph/MeV) และมีสัดสวนโฟโตแฟรคชันรอยละ 47.20 รวมทั้ง
เปรียบเทียบกับการคํานวณสัดสวนของภาคตัดขวาง (Cross Section) โดยใชโปรแกรมวินเอ็กซคอม (WinXcom Program) 
ในการคํานวณ 
 
คําสําคัญ: ผลึกซินทิลเลเตอร, BGO, การแยกชัดพลังงาน, ประสิทธิภาพการเปลงแสง 

 
Abstract 

 
This research was investigated the scintillation response of BGO diameter 10 x 10 x 10 mm3. The 

scintillator was compared for gamma energies ranging from 356 keV to 1332 keV using R1306 
photomultiplier tube readout. The energy resolution(FWHM) for 662 keV gamma-rays from 137Cs are 16.59 
percent. The crystal showed trend of energy resolution decreases exponentially with energy increasing. 
The studied BGO showed the light yield of 8504.88 ph/MeV. The photofraction of about 47.20 percent 
was determined and compared with the cross-section ratio which calculated by WinXCom program.   

 
Keywords: Scintillator, BGO, Energy resolution, Light yield 
 
1. บทนํา 
 

ในปจจุบันการใชหัววัดซินทิลเลชัน (scintillation detector) วัดรังสี ไดรับความนิยมอยางแพรหลายโดยเฉพาะการ
ตรวจวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชไดในงานหลายดาน ทั้งในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดาน
อุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรม ดานการแพทย รวมไปถึงงานดานธรณีวิทยา เปนตน ซินทิลเลเตอร คือ วัสดุที่ใชเปนตัวทําให
เกิดกระบวนการเรืองแสง ที่เรียกวา ซินทิลเลชั่น (Scintillation) ซ่ึงเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเม่ือโฟตอนที่มีพลังงานสูง (UV, 

X-rays, γ-rays) ตกกระทบสารแลวสารน้ันเกิดการเปลงแสงออกมาและเครื่องมือตรวจวัดที่ใชหลักการน้ีเรียกวา เครื่องนับวัด
รังสีแบบซินทิลเลชั่น (Scintillation Counter) เน่ืองจากความเขมแสงจากซินทิลเลชั่นมีคานอยมาก จึงจําเปนตองมีการขยาย
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สัญญาณกอน โดยอุปกรณที่ทําหนาที่ในการขยายแสงซินทิลเลชั่น ไดแก หลอดทวีคูณแสง (Photomultiplier Tube;PMT) 
(ปนัดดา เคนมี, 2550) (Van Eijk, C.W.E., 2001) 

ในการนําหัววัดซินทิลเลชันมาใชวัดรังสีแกมมาน้ันนิยมใชผลึกซินทิลเลเตอรชนิดอนินทรีย (Inorganic Scintillator) 
ในปจจุบันไดมีงานวิจัยมากมายที่เก่ียวของกับการนําหัววัดซินทิลเลชันมาใชวัดรังสีแกมมา โดยใชผลึกซินทิลเลเตอรชนิด      
อนินทรีย อาทิเชน  (Kimble, T., et al, 2003) (Moszynski, M., et al, 2002) (Dorenbos, P., et al, 1995)  ซ่ึงการ
ตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาน้ันตองเลือกใชผลึกใหมีความเหมาะสมดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาถึงคุณสมบัติตาง ๆ
ในการตรวจวัดปริมาณรังสีของตัวผลึกซินทิลเลเตอร เชน คา Energy Resolution, Light yield, Emission Spectrum, 
Excitation Spectrum, Intrinsic Energy Resolution และ Decay Time เปนตน ดังน้ันเม่ือทราบถึงคุณสมบัติของผลึก
เหลาน้ีแลวทําใหสามารถเลือกผลึกซินทิลเลเตอรที่มีความเหมาะสมกับการใชงานตอไป (เฉลิม วนะรักษ, 2549) 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษายิลดแสงซินทิลเลชันและการแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร BGO หรือบิสมัสเจอร
มาเนต (Bismuth Germinates: Bi4Ge3O12) ซ่ึงเปนผลึกที่ไดรับความนิยมในงานดานการตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมา ขอดี
ของ BGO คือ มีความหนาแนนสูงถึง 7.13x103 kg/m3 และไมดูดกลืนความชื้น หัววัดรังสีที่ใชผลึก BGO จะมีความแข็งแรงสูง 
แตผลึก BGO น้ีมีคายิลดแสงซินทิลเลชันคอนขางนอย (ประมาณ 15-20% ของ NaI(Tl))    

 
2. อุปกรณและวิธีการ 
 

ในการประกอบหัววัดรังสีของผลึกซินทิลเลเตอร BGO ขนาด 10 x 10 x 10 mm3 ผลิตโดยบริษัท Nuclear 
System Co., Ltd. น้ัน เริ่มจากการนําผลึกซินทิลเลเตอรมาเชื่อมตอ (Coupling) กับหลอดทวีคูณแสงเบอร R1306 ผลิตโดย
บริษัท Hamamatsu โดยใช Silicone Grease ในการเชื่อมตอซ่ึงจะตองมีคุณสมบัติคอนขางหนืดเพื่อใหผลึกซินทิลเลเตอร
และผิวหนาของหลอดทวีคูณแสงสามารถยึดติดกันได หลังจากน้ันจึงหุมดวยวัสดุเทปสีดําเพื่อปองกันแสงจากภายนอกเขา นํา
หัววัดตอเขากับ preamplifier (Model 2007B) ซ่ึงจะสงสัญญาณตอไปที่ amplifier (Model 2022) ผลิตโดยบริษัท 
Canberra สัญญาณจะถูกสงไปทําการวิเคราะหประมวลผลใน Multichannel Analyzer โดยใชโปรแกรม Gamma 
Acquisition & Analysis ตนกําเนิดรังสีที่ใชคือ 133Ba, 22Na, 137Cs, 60Co มีชวงพลังงานเริ่มจาก 356 keV ถึง 1332 keV   

 

 

รูปภาพที่ 1 ระบบนับวัดรังสีแบบซินทิลเลชั่นสําหรับวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา 
 

 ในการคํานวณหาจํานวนโฟโตอิเล็กตรอนจากสเปกตรัมพลังงานรังสีแกมมาที่วัดไดจากผลึกซินทิลเลเตอร BGO 
สามารถคํานวณโดยใชวิธีการของเบอรโตลาซซิน่ี (Bertolaccini) ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบ ตําแหนงยอดพีคของพลังงานรังสี
แกมมาจากแหลงกําเนิดรังสีกับตําแหนงของซิงเกิลโฟโตอิเล็กตรอนของหลอดทวีคูณแสง ซ่ึงจะพิจารณารวมกับกําลังขยายของ
ทั้งหลอดทวีคูณแสงและแอมปลิฟายเออรดวย (Chewpraditkul, W., et al, 2012) (Phunpueok, A., et al, 2012) 
(Wanarak, C., et al, 2012) 
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3. ผลการทดลองและวิเคราะหผล 
 
 3.1 คาแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร BGO  
 การหาคาแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร BGO สําหรับพลังงานรังสีแกมมาตั้งแตชวง 356 keV ถึง 1332 
keV พบวาที่พลังงาน 662 keV จากตนกําเนิดรังสี 137Cs มีการแยกชัดพลังงานเปน 16.59% (จากรูปภาพที่ 2)  
 

 

รูปภาพที่ 2 คา Energy spectra และคาแยกชัดพลังงานของรังสีแกมมาที่มีพลังงาน  
662 keV จาก 137Cs 

 
 จากกราฟ รูปภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางคาแยกชัดพลังงานกับคาพลังงานรังสีแกมมา ซ่ึงลดลงแบบเอก
โปเนนเชียล เม่ือคาพลังงานรังสีแกมมาเพิ่มขึ้น เน่ืองจากโอกาสในการเกิดอันตรกิริยาโฟโตอิเล็กตริกของผลึกมีคานอยลง 
คาโฟโตอิเล็กตรอนยิลด(phe/MeV) คายิลดแสงซินทิลเลชัน(ph/MeV)และคาแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร BGO ได
แสดงไวใน ตารางที่ 1 
 

 

รูปภาพที่ 3 ความสัมพันธกราฟระหวาง คาแยกชัดพลังงานกับคาพลังงานรังสีแกมมา 
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ตารางที่ 1 คาโฟโตอิเล็กตรอนยิลด(phe/MeV) คายิลดแสงซินทิลเลชัน(ph/MeV) และคาแยกชัดพลังงาน 
 
 
 
 
 
 3.2 คายิลดแสงซินทิลเลชัน (Light Yield) ของผลึกซินทิลเลเตอร BGO 

จากรูปภาพที่ 4  แสดงคายิลดแสงซินทิลเลชันของผลึกซินทิลเลเตอร BGO พบวาเม่ือพลังงานรังสีแกมมาเพิ่มมาก
ขึ้นจะทําใหคายิลดแสงซินทิลเลชันของผลึกมีคาเพิ่มขึ้นตาม โดยกราฟแสดงคุณสมบัติแบบเชิงเสนตรงระหวางคายิลดแสง
ซินทิลเลชันกับคาพลังงานรังสีแกมมาและพบวาที่พลังงาน 662 keV จากตนกําเนิดรังสี 137Cs มีคายิลดแสงซินทิลเลชันเปน 
8504.88 ph/MeV 
 

 
รูปภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางคายิลดแสงซินทิลเลชันกับคาพลังงานรังสีแกมมา 

 
3.3 คาความไมเปนสัดสวนของยิลดแสงซินทิลเลชันของผลึกซินทิลเลเตอร BGO 

 จากรูปภาพที่ 5 ซ่ึงแสดงความไมเปนสัดสวนของยิลดแสงซินทิลเลชันของผลึกซินทิลเลเตอร BGO ที่ทําการนอมอล
ไลซกับคาที่พลังงาน 662 keV พบวาความไมเปนสัดสวนของยิลดแสงซินทิลเลชันของผลึกลดลง 0.64% ในชวงพลังงานจาก 
662 keV ถึง 356 keV สวนในชวงพลังงาน 662 keV ถึง 1332 keV ระดับการตอบสนองเชิงเสนความไมเปนสัดสวนของ 
ยิลดแสงซินทิลเลชันอยูในระดับ 1.53%  
 

Crystal 
Photoelectron yield 

[phe/MeV] 
Light yield [ph/MeV] E/E  [%] 

BGO 2211.27 8504.88 16.59 
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3.4 คาโฟโตแฟรคชันของผลึกซินทิลเลเตอร BGO 
 การหาคาโฟโตแฟรคชัน ซ่ึงเปนการหาสัดสวนของการนับวัดรังสีภายใตโฟโตพีคตอคานับวัดรังสีทั้งหมดของ
สเปกตรัมของผลึกซินทิลเลเตอร BGO จากตารางที่ 2 พบวาผลึกซินทิลเลเตอร BGO มีเปอรเซ็นตโฟโตแฟรคชันเทากับ 
47.20% ซ่ึงมีคาคอนขางสูงเพราะมีคาพื้นที่ใตกราฟในสวนโฟโตพีคสูงและมีพื้นที่ชวงคอมปตันมีคานอย โดยคาสัดสวนโฟโต
แฟรคชันมีทิศทางเดียวกันเม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนของภาคตัดขวาง (Cross Section) ที่คํานวณมาจากโปรแกรม          
วินเอ็กซคอม (WinXcom Program) (Gerward, L., et al, 2004) 
 
ตารางที่ 2 คาโฟโตแฟรคชันของผลึกซินทิลเลเตอร BGO 
 
 

 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 

ในงานวิจัยน้ี ไดศึกษายิลดแสงซินทิลเลชันและการแยกชัดพลังงานในการวัดสเปกตรัมรังสีแกมมาของผลึกซินทิลเล
เตอร BGO โดยนํามาประกอบกับหลอดทวีคูณแสงจากผลการทดลองสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

จากรูปภาพที่ 2 ซ่ึงแสดงคาแยกชัดพลังงาน พบวาที่พลังงาน 662 keV จากตนกําเนิดรังสี 137Cs มีการแยกชัดพลัง 
งานเปน 16.59% รูปภาพที่ 3 เปนคาความสัมพันธระหวางคาแยกชัดพลังงานกับคาพลังงานรังสีแกมมาซ่ึงลดลงแบบ       
เอกโปเนนเชียล เม่ือคาพลังงานรังสีแกมมาเพิ่มขึ้น มีคายิลดแสงซินทิลเลชันของผลึกเปน 8504.88 ph/MeV และมีเปอรเซ็นต     
โฟโตแฟรคชันเทากับ 47.20% 
  
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 5 ความสัมพันธระหวางคาความไมเปนสัดสวนของยิลดแสงซินทิลเลชันกับคาพลังงาน

รังสีแกมมา 

Crystal Zeff Density [g/cm3] Photofraction [%]  - ratio [%] 
BGO 74 7.11 47.20 34.49 
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