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การเปรียบเทียบองคประกอบของข้ีเถาแกลบและข้ีเถาลอย 

Comparison of Composition of Rice Husk and Fly Ash 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบองคประกอบของตัวอยางขี้เถาแกลบและขี้เถาลอยที่ใชในการผลิตอิฐมอญ

ที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางขี้เถาแกลบจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี และนําขี้เถาแกลบที่ไดมาไปเปรียบเทียบ

องคประกอบโดยใชเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร จากการวิจัยพบวาขี้เถาแกลบจากจังหวัดราชบุรีมีธาตุ SiO2 

เปนองคประกอบ 87.33 % ขี้เถาแกลบจากจังหวัดนครปฐมมีธาตุ SiO2 เปนองคประกอบ 70.19 % และขี้เถาลอยมีธาตุ SiO2 

เปนองคประกอบ 29.20 %  

 

คําสําคัญ: ขี้เถาแกลบ  ขี้เถาลอย  

 

Abstract 

 

The aim of research is comparison of composition of rice husk ash and fly ash. The sample were 

collected randomize from Nakhon Pathom and Ratchaburi province. After that the rice husk ash and fly 

ash were studying composition and structure with XRF machine. The results showed that the rice husk ash 

from Ratchaburi has SiO2 87.33%, the rice husk ash from Nakhon Pathom has SiO2 70.19% and fly ash has 

SiO2 29.20. % 

 

Keywords: rice husk ash, fly ash 
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1. บทนํา 
 

อิฐมอญ เปนวัสดุกอสรางที่ใชกันแพรหลายมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อิฐมอญทําจาก ดินเหนียว นํ้า และวัสดุที่ไมมี

ความเหนียว อาทิ ขี้เถาแกลบ ทราย ผสมกันในอัตราสวนที่เหมาะสม นวดผสมใหเปนเน้ือเดียวกัน ใสแบบพิมพอัดเปนกอน

ส่ีเหล่ียมตามขนาดที่ตองการ ทิ้งไวใหแหง จากน้ันจึงนําไปเผาจนสุก อิฐมอญเปนหน่ึงในผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนรองรับ โดยเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐาน ประกอบดวย ลักษณะทั่วไปตองไมมีรอยแตกหรือราว แตอาจจะบิ่นไดเล็กนอย  

มีความคลาดเคล่ือนของความกวาง ความยาว และความหนา ไมเกิน ± 5 มิลลิเมตร มีความตานทานแรงอัดไมนอยกวา 7         

เมกะพาสคัล และการดูดซึมนํ้าไมเกินรอยละ 25 การเลือกดินเหนียวที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอิฐมอญน้ัน มีขอที่ควรคํานึงถึง

คือ ความเหนียวของดินเพื่อใหขึ้นรูปไดงาย อุณหภูมิที่เผาใหสุกตัวควรอยูในชวง 50-1100 องศาเซลเซียส เพื่อใหอิฐมีความแข็ง

โดยไมมีการหดตัวหรือผิดรูปมากเกินไป นอกจากน้ันควรมีปริมาณดินเหนียวสํารองที่เพียงพอเพื่อมีวัตถุดิบใชในระยะยาว  

ขี้เถาแกลบคือเปลือกขาวหรือแกลบที่ถูกเผาไหมเปนถาน โดยทั่วไปขี้เถาที่หลงเหลือจากการเผาวัสดุไมใชส่ิงที่นาสนใจนัก 

ยกเวนเถาแกลบ เพราะนักวิทยาศาสตรพบวา ในเถาแกลบมีซิลิกา (silica, SiO2) เปนองคประกอบประมาณ 70-90% และเถา

แกลบมีความพรุน (porosity) มาก นํ้าหนักเบา มีพื้นที่ผิวมาก มีสมบัติดูดซับ (absorbent) ดีอีกทั้งมีสมบัติเปนฉนวนดวย 

ขี้เถาลอย (Fly Ash) เปนผลพลอยไดจากการเผาถานหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟาถานหินที่บดละเอียดจะถูกเผาเพื่อให

พลังงานความรอนแกหมอไอนํ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟาตอไป เถาถานหินขนาดใหญจะตกลงยังกนเตา จึงเรียกกันวา เถากนเตา

หรือเถาหนักสวนเถาถานหินขนาดเล็กกวา 1 ไมครอน จนถึงประมาณ 200 ไมครอน จะถูกพัดออกมาตามอากาศรอน จึงเรียกวา 

เถาลอย (Fly Ash) เถาลอยจะถูกดักจับโดยที่ดักจับไฟฟาสถิต เพื่อไมใหลอยออกไปกับอากาศรอน ซ่ึงจะกอใหเกิดมลภาวะใน

พื้นที่รอบโรงไฟฟา 

จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานในการกําบังรังสีของขี้เถาแกลบ

และขี้เถาลอย 

 

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

การวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบองคประกอบของตัวอยางขี้เถาแกลบและขี้เถาลอยที่ใชในการผลิตอิฐมอญ

ที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางขี้เถาแกลบจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี และนําขี้เถาแกลบที่ไดมาไปเปรียบเทียบ

องคประกอบและโครงสรางโดยใชเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร  
 

2.1 ตัวอยางวัสดุ ข้ีเถาแกลบจังหวัด นครปฐม และราชบุรี 

 ตัวอยางวัสดุที่ใชในงานวิจัยน้ีทั้ง 2 ชนิดเปนวัสดุที่ใชในอุตสาหกรรมการกอสรางที่ไดจากสถานที่ผลิตวัสดุกอสรางแหงหน่ึง

ในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี โดยลักษณะทั่วไปของตัวอยางวัสดุทั้ง 2 ชนิด แสดงดังภาพที่ 1 และ 2 ตามลําดับและตัวอยาง

ขี้เถาลอยดังภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยางขี้เถาแกลบ จังหวัดนครปฐม 
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ภาพที่ 2 ตัวอยางขี้เถาแกลบ จังหวัดราชบุรี 

 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอยางขี้เถาลอย 

 

2.2 การเตรียมตัวอยางวัสดุ 

ในงานวิจัยน้ีจะทําการเตรียมตัวอยางทั้ง 3 ชนิด คือ ขี้เถาแกลบจังหวัดนครปฐมและราชบุรี และขี้เถาลอย ตัวอยาง

ชนิดละ 2 กรัม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ตัวอยางขี้เถาแกลบ จ. นครปฐม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ตัวอยางขี้เถาแกลบ จ. ราชบุรี 
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ภาพที่ 6 ตัวอยางขี้เถาลอย 

 

2.3 อุปกรณและเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและวิเคราะหผลประกอบไปดวย 

2.3.1 เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร 

 เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอรที่ใชในงานวิจัยน้ี แสดงดังภาพที่ 7 
 

      
 

ภาพที่ 7 เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร 

 

3. ผลการวิจัย          
                                                                                                                              

3.1 คุณสมบัติของข้ีเถาลอย 

3.1.1 องคประกอบของของข้ีเถาลอย 

 จากการวิเคราะหองคประกอบของขี้เถาลอยที่ใชปนอิฐมอญในรูปของออกไซดดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซน 

-สเปกโตรมิเตอร ผลการวิเคราะหเปนดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 องคประกอบของธาตุที่พบในขี้เถาลอยที่ใชปนอิฐมอญในรูปของออกไซด 

ธาตุองคประกอบที่พบในข้ีเถาลอย ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก) 

MgO 1.70 

Al2O3 20.80 

SiO2 29.20 

P2O5 2.15 

SO3 5.32 

K2O3 1.78 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 215 

ตารางที่ 1 องคประกอบของธาตุที่พบในขี้เถาลอยที่ใชปนอิฐมอญในรูปของออกไซด (ตอ) 

 

จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 1 ในขี้เถาลอย พบวามีปริมาณของ SiO2 , CaO และ Al2O3 ในปริมาณ 

29.20, 24.28 และ 20.80 % โดยนํ้าหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก  
 

3.2 คุณสมบัติของข้ีเถาแกลบ 

3.2.1 องคประกอบของข้ีเถาแกลบ ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  

 จากการวิเคราะหองคประกอบขี้เถาแกลบดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร ผลการวิเคราะหเปนดัง

ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 องคประกอบของธาตุที่พบในขี้เถาแกลบ จังหวัดนครปฐม 

ธาตุองคประกอบที่พบในข้ีเถาลอย ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก) 

CaO 24.28 

TiO2 2.40 

Cr2O3 0.04 

MnO 0.35 

Fe2O3 11.70 

CuO 0.12 

ZnO 0.16 

ธาตุองคประกอบที่พบในข้ีเถาแกลบ ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก) 

MgO 0.53 

SiO2 70.19 

P2O5 6.29 

K2O 12.28 

SO3 5.32 

CaO 5.38 

TiO2 0.09 

MnO 0.67 

Fe2O3 1.54 

CuO 0.02 

ZnO 0.04 

Rb2O 0.04 

SrO 0.10 

RuO2 0.02 

Ag2O 0.03 

BaO 0.21 

Cl 0.04 

Br 0.03 
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จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 2 ในขี้เถาแกลบจังหวัดนครปฐม พบวามีปริมาณของ SiO2 , K2O 

และ P2O5 ในปริมาณ 70.19, 12.28 และ 6.29 % โดยนํ้าหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก  
 

3.2.2 องคประกอบของข้ีเถาแกลบ ตําบลหลุมดิน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 จากการวิเคราะหองคประกอบขี้เถาแกลบดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนสเปกโตรมิเตอร ผลการวิเคราะหเปนดัง

ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 องคประกอบของธาตุที่พบในขี้เถาแกลบ จังหวัดราชบุร ี

 

จากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 3 ในขี้เถาแกลบจังหวัดราชบุรี พบวามีปริมาณของ SiO2 , K2O 

และ CaO ในปริมาณ 87.33 , 6.51 และ 2.74 % โดยนํ้าหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก  

 

4. สรุปผลการทดลอง 
 

งานวิจัยในครั้งน้ีไดนําตัวอยางจากขี้เถาลอยและขี้เถาแกลบที่ใชในการทําอิฐมอญ จากดินตัวอยางเพื่อศึกษาหาธาตุ

องคประกอบของตัวอยาง จากการทดลองพบวาในขี้เถาลอยมีปริมาณของ SiO2  CaO และ Al2O3 ในปริมาณ 29.20 24.28 

และ 20.80 % โดยนํ้าหนัก ขี้เถาแกลบจังหวัดนครปฐมมีปริมาณของ SiO2  K2O และ P2O5 ในปริมาณ 70.19 12.28 และ 

6.29 % โดยนํ้าหนัก และขี้เถาแกลบจังหวัดราชบุรีมีปริมาณของ SiO2  K2O และ CaO ในปริมาณ 87.33  6.51 และ 2.74 % 

โดยนํ้าหนัก ตามลําดับเปนองคประกอบหลัก  

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 

 ขอขอบพระคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร อาคารศูนย

วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อํานวยความสะดวก

และใหความอนุเคราะหในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 

 

ธาตุองคประกอบที่พบในข้ีเถาแกลบ ปริมาณธาตุองคประกอบ (รอยละโดยน้ําหนัก) 

MgO 0.22 

SiO2 87.33 

K2O 6.51 

CaO 2.74 

TiO2 0.05 

MnO 0.60 

Fe2O3 0.51 

CuO 0.01 

ZnO 0.04 

Rb2O 0.02 

SrO 0.01 

RuO2 0.00 
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