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บทคัดยอ  

 
งานวิจัยนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาวัสดุปลูกจากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก โดย

วิเคราะหคุณสมบัติของวัสดุปลูกดานกายภาพและเคมี ทั้งหมด 4 อัตราสวน (ชานออย:ขี้เลื่อย:เปลือกไขไก) ไดแก 1) 75:75:0 
2) 75:75:15 3) 75:75:30 และ 4) 75:75:45 โดยน้ําหนัก กําหนดใหปริมาณวัสดุประสานกาวแปงเปยกคงที่  ผลการศึกษา
พบวา ทุกอัตราสวนสามารถขึ้นรูปเปนวัสดุปลูกได และอัตราสวนท่ี 3 เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาเปนวัสดุปลูก กลาวคือ วัสดุ
ปลูกมีลักษณะทางกายภาพ คือ พื้นผิวคอนขางเรียบ และมีการยึดเกาะของวัสดุไดดี มีคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยรอยละ 38.92 
และคาการสลายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.77 สําหรับคุณสมบัติทางเคมี พบวา มีคาความเปนกรดดาง (pH) 6.02 และจากคาการนํา
ไฟฟา (EC) 3.58 dS/m แสดงใหเห็นถึงความเค็มของวัสดุปลูกที่อาจสงผลกระทบกับพืชที่ออนไหวตอความเค็มได นอกจากนี้
การเพ่ิมปริมาณเปลือกไขไกสงผลใหคาการดูดซึมนํ้าและคานําไฟฟาเพ่ิมสูงข้ึนดวย 
 
คําสําคัญ: ชานออย ขี้เลื่อย เปลือกไขไก วัสดุปลูก  
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Abstract 
 

This research aimed to find out the possibility of the growing material development: bagasse, sawdust 
and eggshell. For studying both physical and chemical properties, the proportions were divided into four 
methods by weight (bagasse : sawdust : eggshell) 1) 75:75:0, 2) 75:75:15, 3) 75:75:30 and 4) 75:75:45, and 
the controlled quantity of starch paste was used as a binder. The results found that all proportions were 
able to form growing media. The 3th proportion was the most appropriate for the growing material 
development. Its physical properties were a moderately smooth texture with a good adhesion, the 
average water absorption at 38.92% and the average slake at 2.77%. For chemical properties, the results 
found that the pH (potential of Hydrogen) at 6.02 and the electrical conductivity (EC) at 3.58 dS/m, 
which showed the salinity of the growing material that possibly affect sensitive plants. Furthermore, 
adding more eggshell, the water absorption and electrical conductivity (EC) also increased. 
 
Keywords: bagasse, sawdust, eggshell, growing material 
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1. บทนํา  
 

ประเทศไทยมีการปลูก ออย ได ในหลายภู มิภาค  ทั้ งภ าคกลาง ภาคตะวันออก  ภาคเหนื อ  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีกําลังการผลิตมากเปนอันดับตนๆ ของโลก (มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2561) เพ่ือผลิตเปนน้ําตาล
ทรายและผลิตภัณฑอื่นๆ จากออย เมื่อสิ้นสุดกระบวนการผลิตแลวจะเกิดเศษวัสดุเหลือทิ้ง คือ ชานออย บางสวนนําไปใช
ประโยชนตางๆ เชน ภาชนะ ผลิตเปนวัสดุคอมโพสทิ ทําปุย และเชื้อเพลิง เปนตน บางสวนมักจะถูกนําไปทิ้ง หรือเผา ซึ่งสราง
มลพิษทางอากาศ กอความเสียหายใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชานออยที่เกิดจากการหีบออยมีปริมาณมากถึง
รอยละ 29 โดยมีคุณสมบัติติดไฟงาย มีความช้ืนประมาณรอยละ 48-53 มีธาตุหลัก คือ คารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และ
ไนโตรเจน (กองอุตสาหกรรมออย น้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่อง, ม.ป.ป.) สําหรับข้ีเลื่อย เปนเศษวัสดุที่เหลือท้ิงจาก
การผลิตไมในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร และอุปกรณจากไมตางๆ เมื่อปรับแตงรูปทรงไดขนาดตามตองการแลวขี้เลื่อยที่เกิดขึ้น
จะถูกเทกองทิ้งไว ฟุงกระจายได บางสวนนําไปใชประโยนเพื่อทําปุยหมัก หรือใชเปนสวนประกอบเพื่อทําเช้ือเพลิง จะมี
ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่สําคัญ คือ มีความช้ืนรอยละ 60-65 มีคาความเปนกรดดาง (pH) ประมาณ 5.78 (อาทิตยา 
กาญจนะ, 2557) และขี้เลื่อยยังเปนวัสดุหนึ่งที่ดีในการนํามาใชเปนวัสดุลูกพืชได (Banitalebi G. et al., 2019) 

ในสวนของไขไกเปนอาหารที่มีการบริโภคกันอยางแพรหลาย เน่ืองจากมีคุณคาทางโภชนาการ หาซื้อไดงาย และ
ราคาไมสูงจึงเปนสิ่งที่พบไดเกือบทุกครัวเรือน สามารถนําไปเปนวัตถุดิบเพื่ออาหารคาวและหวานได การบริโภคไขไกของ
ประเทศไทยในแตละปสูงมากกวาปละ 10,000 ลานฟอง ตั้งแตป พ.ศ. 2555-2562 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) 
แตในสวนของเปลือกไขนั้นไมสามารถนํามาบริโภคได  ดังนั้นเปลือกไขจึงมีปริมาณมากและมักถูกท้ิงรวมไปกับขยะทั่วไปทําให
เกิดการหมักสงกลิ่นรบกวนจากแกสแอมโมเนีย (NH3) และแกสไฮโดครเจนซัลไฟด (H2S) และสรางความยุงยากในการกําจัด
และลดโอกาสในการแยกขยะท่ียังใชประโยชนตอได ซึ่งเปลือกไขมีองคประกอบสําคัญ คือ แคลเซียมคารบอเนตอยูเปน
องคประกอบหลักมากถึงรอยละ 98.2 ของนํ้าหนักเปลือไข แมกนีเซียมคารบอเนตรอยละ 0.9 และแคลเซียมฟอสเฟตรอยละ 
0.9 (วิชัย ดํารงคโภคภัณฑ, 2555) อยางไรก็ตามไมสามารถปฏิเสธไดวาการอุปโภคบริโภคไดทําใหเกิดเศษวัสดุเหลือท้ิง แตละ
ชนิดนั้นใชเวลาในการยอยสลายมากนอยแตกตางกัน บางชนิดใชเวลานาน บางชนิดใชเวลานอย และบางชนิดไมสามารถยอย
สลายได ซึ่งชานออย ข้ีเลื่อย และเปลือกไขไกลวนเปนเศษวัสดุที่ยังตองหาแนวทางอื่นๆ เพื่อลดปริมาณของเศษวัสดุใหไดมาก
ที่สุด และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการปลูกพืชดวยวัสดุปลูกนั้น สามารถชวยลด
ปริมาณเศษวัสดุไดมาก เนื่องจากในการทําวัสดุปลูกสามารถนําเศษวัสดุมารวมกันหรือวัสดุชนิดเดียวกันใชเปนวัสดุปลูกได ทั้ง
การอัดเม็ด การเผา การทําเปนกอน หรือการนํามาผสมแทนดิน หากตองการนําไปประยุกตใชประโยชนในการปลูกพืชทั่วไปที่
ไมใชไมพุมและไมยืนตนบนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตามบานเรือนเพื่อเปนสวนหลังคาแลว ความสูงของวัสดุปลูกนั้นจะมีความ
หนาของวัสดุต่ํากวา 6 นิ้ว (extensive green roof) (green roof technology, 2020) ดังนั้นการปลูกพืชแตละชนิดจะมี
ความเหมาะสมกับวสัดุที่แตกตางกัน และปจจัยอื่นๆ แตอยางไรก็ตามพืชสามารถชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหประโยชนกับพ้ืนท่ีได 

จากปญหาขางตน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการนําชานออย ข้ีเลื่อย และเปลือกไข เพื่อพัฒนาวัสดุ
ปลูก ซึ่งจะสามารถลดการเกิดขยะจากวัสดุเหลือทิ้ง ดังกลาว ลดการเกิดมลพิษสูสิ่งแวดลอม และสามารถนําทรัพยากร
ภายในประเทศมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด อีกท้ังยังสามารถเพิ่มทางเลือกในการใชวัสดุปลูกทดแทนการใชดินดวย 
 
2. วัตถุประสงค 
 

 2.1 เพื่อศึกษาความเปนไปไดและหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมของวัสดุปลูกจากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก 
 2.2 เพื่อศึกษาคุณสมบัติบางประการของวัสดุปลูกจากชานออย ข้ีเลื่อย และเปลือกไขไก 
 
3. ขอบเขตงานวิจัย 
 

 ในการวิจัยนี้แบงขอบเขตของการใชวัสดุและการทดสอบ ดังนี้  
3.1 ขอบเขตดานวัสดุที่ใชในการศึกษา  
วัสดุที่ใชทําการศึกษา ไดแก ชานออยท่ีไดจากการคั้นน้ําออยแลว ขี้เลื่อยจากโรงงานแปรรูปไม และเปลือกไขไกจาก

รานอาหารในชุมชน โดยกําหนดใหปริมาณชานออย ขี้เลื่อย และวัสดุประสานคงท่ี  
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3.2 ขอบเขตดานการศึกษาคุณสมบัติ 
คุณสมบัติของวัสดุปลูกท่ีทําการศึกษาในงานวิจัยนี้ ไดแก 1) คุณสมบัติทางกายภาพ ทําการวิเคราะหคาการดูดซึมน้ํา 

และคาการสลายตัวในนํ้า 2) คุณสมบัติทางเคมี ทําการวิเคราหคาความเปนกรดดาง และคาการนําไฟฟา  
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 การเตรียมวัสดุ 
4.1.1 การเตรียมชานออย  
นําชานออยที่ไดตากใหแหงเพ่ือไลความช้ืน และอบลมรอนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง 

จากนั้นบดดวยเครื่องบดละเอียด และรอนผานตะแกรงขนาดความถ่ี 0.2 มิลลิเมตร เพื่อแยกเศษวัสดุเจือปนออกจากชานออย 
4.1.2 การเตรียมขี้เลื่อย  
นําขี้เลื่อยไปตากแหงเพ่ือไลความช้ืน และอบลมรอนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง จากนั้น

บดใหละเอียดดวยเครื่องบดละเอียด และรอนผานตะแกรงขนาดความถ่ี 0.2 มิลลิเมตร เพื่อแยกสิ่งเจือปนออกจากข้ีเลื่อย 
4.1.3 การเตรียมเปลือกไขไก  
นําเปลือกไขไกมาลางเปลือกใหสะอาด ตากใหแหง เพื่อไลความช้ืน และอบลมรอนที่อุณหภูมิ 100 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง จากนั้นบดใหละเอียด และรอนผานตะแกรงขนาดความถี่ 0.2 มิลลิเมตร เพื่อแยกเศษวัสดุเจือปน
ออกจากเปลือกไขไก 

4.1.4 การเตรียมวัสดุประสาน  
ใชแปงมันสําปะหลัง 200 กรัม ตอปริมาณน้ํา 500 มิลลิลิตร ใหความรอนบนเตาไฟฟา จะไดกาวแปงเปยกที่มี

ลักษณะเหนียวสีขาวขุน 
 

 4.2 การขึ้นรูปวัสดุปลูก 
4.2.1 เตรียมวัสดุตามท่ีกําหนด 
ในการข้ึนรูปวัสดุปลูกนั้นไดมีการทดลองขึ้นรูปตัวอยางอัตราสวนของปริมาณวัสดุตอปริมาณกาวแปงเปยก ใน

อัตราสวน 1:2 ซึ่งวัสดุปลูกท่ีขึ้นรูปไดมีความแข็งมากจนยากตอการขุดเจาะ จึงทําการลดปริมาณวัสดุประสานกาวแปงเปยกลง 
และเพื่อใหไดขนาดตามท่ีกําหนด ดังนั้นอัตราสวนระหวางปริมาณวัสดุตอปริมาณกาวแปงเปยก จะมีรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 โดยนําชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก ที่เตรียมไวตามอัตราสวนที่กําหนด ผสมคลุกเคลาใหเขากันกับวัสดุ
ประสานกาวแปงเปยก จากนั้นจะไดวัสดุพรอมสําหรับการขึ้นรูปในข้ันตอนตอไป  
 
ตารางที่ 1 อัตราสวนของวัสดุปลูก 

อัตราสวนที ่
 

ชานออย 
(กรัม) 

ขี้เลื่อย 
(กรัม) 

เปลือกไข 
(กรัม) 

วัสดุประสานกาวแปงเปยก 
(กรัม) 

1 75 75 0 250 
2 75 75 15 250 
3 75 75 30 250 
4 75 75 45 250 

 
4.2.2 การขึ้นรูปวัสดุปลูกดวยแมแบบ  
นําสวนผสมแตละอัตราสวนท่ีผสมเขากันดีระหวางวัสดุและตัวประสานกาวแปงเปยก มาขึ้นรูปโดยใชแมแบบที่

ทําจากเหล็กขนาด กวาง × ยาว × สูง ที่ 8 เซนติเมตร เทากัน จากนั้นนําวัสดุที่ผสมแลวนั้นอัดใหวัสดุปลูกใหคงรูป และนํา
วัสดุปลูกท่ีอัดเปนกอนเรียบรอยแลว นําเขาอบตูอบลมรอน อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง  
 

4.3 การศึกษาคุณสมบัติ 
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ทําการสังเกตลักษณะภายนอกของวัสดุปลูกที่ขึ้นรูปได และทําการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุปลูก ไดแก 1) คุณสมบัติ
ทางกายภาพ ทําการวิเคราะหคาการดูดซึมน้ํา และคาการสลายตัวในน้ํา 2) คุณสมบัติทางเคมี ทําการวิเคราะหคาความเปน
กรดดาง และคาการนําไฟฟา จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลดวยคาเฉลี่ยและรอยละ 
 
5. ผลการวิจัย 
 

5.1 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุปลูก 
จากผลการศึกษาวัสดุปลูกจากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก พบวา สามารถข้ึนรูปเปนวัสดุปลูกได ทั้ง 4 

อัตราสวน ไดแก 1) 75:75:0 2) 75:75:15 3) 75:75:30 และ 4) 75:75:45 โดยนํ้าหนัก มีลักษณะภายนอกคอนขางเรียบ การ
หลุดรวงของวัสดุเล็กนอยมาก และปรากฏลักษณะเสนใยของวัสดุชานออยและขี้เลื่อยชัดเจน ผลการขึ้นรูปของวัสดุปลูก ดัง
แสดงในตารางท่ี 2 สําหรับคาการอุมน้ําของอัตราสวนท่ี 1 มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 33.73 อัตราสวนท่ี 2 มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอย
ละ 34.06 อัตราสวนท่ี 3 มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 38.92 และอัตราสวนท่ี 4 มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 52.88  

ผลการการวิเคราะหการสลายตัวในน้ําของวัสดุปลูก พบวา อัตราสวนท่ี 1 มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 10.60 อัตรสวน
ที่ 2 มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 7.97 อัตราสวนที่ 3 มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 2.77 และอัตราสวนที่ 4  มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 
28.28 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุปลูก ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 2 ผลการขึ้นรูปวัสดุปลูกจากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก 

 

อัตราสวนที ่
วัสดุปลูกจากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก 

กอนที่ 1 กอนที่ 2 กอนที ่3  

1 
(75:75:0) 

 
 
 

  

2 
(75:75:15) 

   

3 
(75:75:30) 

   

4 
(75:75:45) 
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5.2 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุปลูก 
ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุปลูกจากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก พบวา คาความเปนกรด-ดาง 

(pH) ในอัตราสวนท่ี 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 อัตราสวนท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 อัตราสวนท่ี 3 มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.02 และ
อัตราสวนท่ี 4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.15 

ผลการวิเคราะหคาการนําไฟฟาของวัสดุปลูกจากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก พบวา วัสดุปลูกอัตราสวนท่ี 1 มี
คาการนําไฟฟาเฉลี่ยเทากับ 3.86 อัตราสวนท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 อัตราสวนท่ี 3 มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.58 และอัตราสวนที่ 
4 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 รายละเอียดของผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุปลูก ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีวัสดุปลูก 
 

อัตราสวนที ่
(ชานออย:ขี้เลื่อย:เปลือกไข) 

คาเฉลี่ย 
การดูดซึมน้ํา 

(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
การสลายตัวในน้ํา  

(รอยละ) 
คาเฉลี่ย pH 

คาเฉลี่ย 
การนําไฟฟา 

(dS/m) 
1 

(75:75:0) 
33.73 10.60 3.99 3.86 

2 
(75:75:15) 34.06 7.97 4.66 3.11 

3 
(75:75:30) 38.92 2.77 6.02 3.58 

4 
(75:75:45) 52.88 28.28 6.15 4.61 

 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดปุลูกท้ัง 4 อัตราสวน จากชานออย ขี้เลื่อย และเปลือกไขไก 
ที่สามารถข้ึนรูปไดเปนวัสดุปลูกไดนั้น พบวา ลักษณะทางกายภาพของวัสดุสามารถยึดเกาะกันไดดีเปนกอนวัสดุปลูก มีการ
หลุดรวงของวัสดุเล็กนอยมาก และยังปรากฏลักษณะเสนใยของวัสดุจากชานออยและข้ีเลื่อย เนื่องจากในการขึ้นรูปวัสดุปลูก
นั้นใชวัสดุประสาน คือ กาวแปงเปยก ซึ่งเปนกาวท่ีไดจากธรรมชาติที่มีความเหนียว สามารถชวยยึดเกาะวัสดุไดดี และมีความ
แข็งแรง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติชัย โสพันนา และคณะ (2558) ที่ทําการศึกษาเรื่องการประดิษฐและสมบัติของ
กระถางชีวภาพ พบวา กระถางเพาะชําชีวภาพจากขุยมะพราว ฟางขาว ผักตบชวา และกาวแปงเปยก ที่ปริมาณกาวแปงเปยก
ที่เพิ่มขึ้นสามารถชวยเพิ่มความแข็งแรงและการจับตัวของช้ินสวนวัสดุไดดีขึ้น เมื่อพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
ปลูก พบวา คาการดูดซึมน้ําของวัสดุปลูกสวนใหญมีการดูดซึมน้ําบรรจุน้ําไวในวัสดุปลูกได โดยอัตราสวนที่มีการเพิ่มขึ้นของ
เปลือกไขไกจะสามารถดูดซึมน้ําไดมากข้ึน กลาวคือ อัตราสวนท่ี 1 (75:75:0) เปนอัตราสวนท่ีไมมีสวนประกอบของเปลือกไข
สามารถดูดซึมอุมน้ําไวไดนอยที่สุด และอัตราสวนท่ี 4 (75:75:45) ซึ่งมีปริมาณเปลือกไขไกมากที่สุดสามารถดูดซึมน้ํามากที่สุด
ดวย อยางไรก็ตามทุกอัตราสวนของวัสดุปลูกมีคาการดูดซึมน้ําและอุมน้ําไวไดอยูในชวงที่ เหมาะสม คือ รอยละ 30-60 
(อภิรักษ  หลักชัยกุล, 2540) และเน่ืองจากวัสดุปลูกมีสวนประกอบของขี้เลื่อยสามารถชวยทําใหวัสดุปลูกอุมน้ําไดดี จึง
สอดคลองกับงานวิจัยของสินีนาถ ชัยศักดานุกูล และศศินิภา เชาวนนทปญญา (2554) ที่ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาชุด
อุปกรณการใหน้ําสําหรับสวนแนวตัง้ พบวา วัสดุอัดแทงจากข้ีเลื่อยมีการอุมน้ําไดดีที่สุด มีน้ําหนักเบา เหมาะสําหรับนําไปปลูก
พืชแนวต้ัง สามารถใชงานรวมกับสายยางซึมน้ําไดดี และนําไปปลูกพืชไดจริง ในสวนของคาการสลายตัวของวัสดุปลูกที่มีคา
มากกวารอยละ 5 จะมีผลทําใหวัสดุไมสามารถคงสภาพ สลายตัว หรือยุบตัวมากจนเกินไป (ดลยา หนูแกว, 2554) มีเพียง
อัตราสวนท่ี 3 (75:75:45) เทานั้นท่ีมีคาการสลายตัวของวัสดุปลูกนอยท่ีสุด 

สําหรับคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุปลูกนั้น คา pH ของวัสดุปลูกมีคา 3.99-6.15 อยูในชวงตั้งแตเปนกรดรุนแรง ถึง 
เปนกรดเล็กนอย (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2553) โดยอัตราสวนท่ี 1 (75:75:0) ไมมีการเติมเปลือกไขไก มีคา pH ต่ําที่สุดแสดงความ
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เปนกรดรุนแรง และเมื่อมีการเติมเปลือกไขไกเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่ 3 (75:75:30) และ 4 (75:75:45) วัสดุปลูกจะมีคา pH 
สูงขึ้นชัดเจน แสดงความเปนกรดนอยลง และมีคาใกลความเปนกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ วิชัย ดํารงโภคภัณฑ (2555) 
ที่ทําการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีการนําเปลือกไขมาใชประโยชน พบวา เปลือกไขไกบดมีแคลเซียมสงูสามารถชวยปรับสภาพดินที่
มีความเปนกรดใหเปนกลางมากขึ้นได ซึ่งมีคา pH ที่เหมาะสมในการปลูกพืชอยูในชวง 5.5-6.5 อาจจะสูงหรือต่ํากวาจุดที่
เหมาะสมไดเล็กนอย เนื่องจากจะมีผลตอความเปนประโยชนของธาตุอาหารและการควบคุมกิจกรรมของจุลินทรียในวัสดุปลูก
พืช (อภิรักษ  หลักชัยกุล, 2540)  สวนคาการนําไฟฟาซ่ึงแสดงถึงคาความเค็มของวัสดุปลูกนั้น เมื่อเพิ่มปริมาณของเปลือกไข
ไก พบวา คาการนําไฟฟาสูงที่สุดในอัตราสวนที่ 4 (75:75:45) มีคาเฉลี่ยรอยละ 4.61 dS/m ซึ่งคาการนําไฟฟาที่มากกวา 4 
dS/m เริ่มอาจจะมีผลกระทบกับพืชที่ออนไหวตอความเค็ม จึงมีเพียงอัตราสวนท่ี 2 (75:75:15) และ 3 (75:75:30) เทานั้นท่ีมี
คาการนําไฟฟาที่ไมเปนอันตรายตอพืช (สุดา  เรืองณรงค, 2554) นอกจากน้ีการใชชานออยเพื่อพัฒนาเปนวัสดุปลูกไดยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุปราณี อบเทียน และคณะ (2560) ที่ทําการศึกษาเร่ืองการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตวัสดุ
ปลูกจากกากชานออยและตะกอนระบบบําบัดนํ้าเสีย พบวา กากชานออยจากอุตสาหกรรมน้ําตาล กากตะกอนระบบบําบัดน้ํา
เสียจากอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท และกากตะกอนระบบบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟา สามารถพัฒนา
เปนวัสดุปลูกเพ่ือการปลูกพืชไดในอัตราสวน 50:10:40 เน่ืองจากมี ความพรุนต่ํา ความหนาแนนสูง มีสัดสวนของชองวาง
ขนาดเล็กและใหญใกลเคียงกัน มีคาความเปนกรดดางปานกลาง และปริมาณมีอินทรียวัตถรุะดับปานกลาง 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาความเปนไปไดของวัสดุจากชานออย ข้ีเลื่อย และเปลือกไขไก ในการข้ึนรูปเปนวัสดุปลูก พบวา ทั้ง 
4  อัตราสวนสามารถข้ึนรูปเปนวัสดุปลูกได เมื่อพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติทางเคมี สรุปไดวาอัตราสวนที่ 
3 ประกอบดวย ชานออย 75 กรัม ขี้เลื่อย 75 กรัม และเปลือกไขไก 30 กรัม โดยมีลักษณะการยึดเกาะกันไดดีเปนกอนวัสดุ
ปลูก มีคาการดูดซึมน้ําเฉลี่ยรอยละ 38.92 คาการสลายตัวในน้ําเฉลี่ยรอยละ 2.77 คา pH เฉลี่ยที่ 6.02 และคาการนําไฟฟา
เฉลี่ย 3.58 dS/m จึงเปนอัตราสวนท่ีเหมาะสมที่สุดในการพัฒนาเปนวัสดุปลูกจากชานออย ข้ีเลื่อย และเปลือกไขไก 
 
8. ขอเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยนี้จะมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้นหากมีการศึกษาประเด็นดานธาตุอาหารของวัสดุปลูก รวมถึงคุณสมบัติทาง
กายภาพ และเคมีดานอ่ืนๆ เพิ่มเติม และหากมีการทดลองปลูกพืชจริงจะทําใหงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดมากขึ้น 
 
9. กิตติกรรมประกาศ  
 

 ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ท่ีไดสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณตางๆ และ
เปดโอกาสใหไดทํางานวิจัย และนําเสนอผลงานวิชาการในครั้งน้ี 
 
10. เอกสารอางอิง 
 
กรมพัฒนาท่ีดิน. (2553). คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบดินทางเคมี. คนเมื่อ 30 สิงหาคม 2562, จาก  

http://www.ldd.go.th/PMQA/2553/Manual/OSD-03.pdf. 
กองอุตสาหกรรมออย น้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่อง. การใชประโยชนจากออย. (ม.ป.ป.) คนเมื่อ 20 พฤษภาคม 

2563. จาก http://www.ocsb.go.th/upload/bioindustry/fileupload/9659-4776.pdf. 
กิตติชัย โสพันนา, วิชชุดา ภาโสม, กนกวรรณ วรดง และอนันตสิทธ ไชยวังราช. (2558). การประดิษฐและสมบัติของกระถาง 

ชีวภาพ. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2 (2), 1-7. 
ดลยา หนูแกว.  (2554).  การศึกษาวัสดุปลูกสําหรับสวนหลังคา. วิทยานิพนธมหาบัณฑติ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ทัศนุพันธุ กศุลสถิตย. (2542). ความเปนไปไดในการใชเม็ดดินเผาเปนวัสดุปลูก. ปญหาพิเศษปริญญาเอก. 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร. 

120



งานประชมุวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 9 - 10 กรกฎาคม 2563 

ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพือ่สรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology | 7 

มหาวิทยาลยัของแกน. (2561). องคความรูสําหรับการพัฒนาดานออย. คนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563. จาก
http://www.ocsb.go.th/upload/learning/fileupload/5336-7406.pdf 

วิชัย ดํารงคโภคภัณฑ. (2555). เทคโนโลยีการนําเปลือกไขมาใชประโยชน. วารสารวิทยาศาสตรประยุกต, 11 (2), 75-83.  
สินีนาถ ชัยศักดานุกูล และศศินภิา เชาวนนทปญญา.  (2554).  การพัฒนาชุดอุปกรณการใหน้ําสําหรับสวนแนวต้ัง.  

โครงงานวิศวกรรมชลประทานปริญญาตรี. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  
สุดา เรืองณรงค.  (2554). การศึกษาตัวอยางน้ําและดินทางเคมี โครงการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.   

กรมทรัพยากรธรณี. 
สุปราณี อบเทียน, สิรินารี เงินเจรญิ และประทีป อูปแกว. (2560). การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตวัสดุปลูกจากกากชาน 

ออยและกากตะกอนระบบบําบัดนํ้าเสีย.  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงคกร ในพระบรม 
ราชูปถัมป, 12 (1), หนา 79-91. 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2563). สถิติการเกษตรของประเทศไทย 2562. น.120 คนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2563. จาก 
http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/jounal/2563/yearbook62edit.pdf. 

อภิรักษ หลักชัยกุล.  (2540).  การศึกษาวัสดุอินทรียเปนวัสดุปลูกพืชในระบบการปลูกพืชแบบไมใชดิน. วิทยานิพนธ 
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อาทิตยา กาญจนะ.  (2557).  การศึกษาความเปนไปไดในการใชกากใบชาจากอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมเพ่ือทดแทนการใช 
ชิ้นไมสบัในการผลิตแผนปารติเกิล. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

Banitalebi G., Mosaddeghi R. M., and Shariatmadari H. (2019). Feasibility of agricultural residues and  
their biochars for plant growing media: Physical and hydraulic properties. Retrieved May 25,  
2020, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X19301059. 

Barrett G.E., Alexander P.D., Robinson J.S., and Bragg N.C. (2016). Achieving environmentally sustainable  
growing media for soilless plant cultivation systems-A review. Retrieved May 25, 2020, from  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030442381630471X. 

Green roof technology. (2020). Extensive green roof. Retrieved June 7, 2020, from  
http://www.greenrooftechnology.com/extensive-green-roof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121




